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Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts
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A"gemeine fiir Bauprodukte und Bauarten
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Z-17.1-890 vom: 27. August 2026
bis:  27. August 2031

Antragsteller:

Deutsche POROTON GmbH

Friedrichstralle 95
10117 Berlin

Gegenstand dieses Bescheides:

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als POROTON Planhochlochziegel-T9/-T10/-
T11 "DR 34" - im Diinnbettverfahren

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und vier Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 31. Marz 2006 zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

Z257611.26 1.17.11-28/26



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-17.1-890 Institut

4 DIBt
Bautechnik

Seite 3 von 7 | 21. August 2026

| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfuhrung von Mauerwerk im Dinnbettverfahren aus

— Planhochlochziegeln (P-Ziegel der Kategorie I) - POROTON Plan-T9, T10 "oder
T11 "DR34 - mit den in der Leistungserklarung nach EN 771-1 erklarten Leistungen
gemal Anlage 2, dem Lochbild gemaR Anlage 1,

— dem Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV, mit den in der Leistungserklarung nach
EN 998-2 erklarten Leistungen gemaf Anlage 4 und

— Ggf. dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex gemal dem Bescheid Z-17.1-1177.
(2) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: 248 oder 308

— Breite[mm]: 240, 300, 365, 425 oder 490

— Hoéhe [mm]: 249.

(3) Die Planhochlochziegel sind in die folgenden Rohdichte- und Druckfestigkeitsklassen
eingestuft:

— Rohdichteklassen: 0,65; 0,70 oder 0,75
— Druckfestigkeitsklassen: 6, 8, 10 oder 12.

(4) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA ausgefuhrt werden.

(5) Das Mauerwerk darf auch als einschaliges Verbandsmauerwerk mit einer Wanddicke
d £ 75 cm ausgefihrt werden.

(6) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 ausgefiihrt

werden.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Allgemeines

Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu
bemessen und auszufiihren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

2.2 Standsicherheitsnachweis

(1) Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, sowie DIN EN 1996-3 in
Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA fir Mauerwerk im Dunnbettverfahren (Mauerwerk mit
Dinnbettmortel) ohne Stolifugenvermoértelung, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt
ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Fur die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA, NCI Anhang
NA.A, Tabelle NA.A.13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, durfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Z257611.26 1.17.11-28/26
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(5) Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte der Druckfestigkeit der Mauerziegel
senkrecht zur Lagerflache in Druckfestigkeitsklassen und die charakteristischen Werte f, der
Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 1.

Tabelle 1:  Druckfestigkeiten

Mittelwert der o Charakteristischer Wert f, der Druck-
Druckfestigkeit der Druckfestlégkrensklasse festigkeit [N/mm?]
PIanhochIochiegeI PIanhochﬁ)chziegeI Einstein- Verbands-

[N/mm?] Mauerwerk mauerwerks 12
27,5 6 2,3 1,8
210,0 8 2,8 2,2
2125 10 3,3 2,6
215,0 12 3,8 3,0

1) ohne StoRfugenvermértelung
2) ohne Vermortelung der Langsfuge

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor ®,, zur
Berlicksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemafl DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Sofern gemal DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw: DIN EN 1996-3/NA,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fuhren. Fir die Ermittlung der charakteristischen Schubtragfahigkeit f,» nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 3.6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 3.6.2, gilt
fUr fut ca der Wert fiir Hochlochsteine.

23 Witterungsschutz
AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmafRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwanden mit Putz) sind so zu
wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Fugenbereiche gegeben ist.

24 Waérmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fur das Mauerwerk der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit g nach Tabelle 2 zugrunde zu legen.

Tabelle 2: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit:

Rohdichte- | Wanddicke | Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 1g N
klasse [mm] [W/(m -K)] Werk
=240 E
0,65 0,09 A bis D
= 365 F,GundH
0,70 = 365 0,10 A
0,75 > 365 0,11 A
* gemaR Anlage 3

25 Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-2/NA, sowie DIN 4102-4, Abschnitt 9, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.

Z257611.26 1.17.11-28/26
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(2) Fur die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gilt Tabelle 3.

(3) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall ¢ gilt DIN EN 1996-1-2/NA,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

(4) Die in Tabelle 3 angegebenen ()-Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem
bzw. allseitigem Putz, innenseitig mindestens 15 mm dicker Gipsmortel B 1 bis B 6 nach
EN 13279-1, aullenseitig mindestens 20 mm dicker Kalk-Zement-Leichtputz CS Il nach
EN 998-1.

Tabelle 3: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen' bzw. als Brandwande

tragende raumabschlieBende Wande (einseitige Brandbeanspruchung)
Mindestwanddicke t in mm flr die
Aus- Feuerwiderstandsklasse
nutzungs- F 30-A F 60-A F 90-A
faktor oy (feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeitsklasse = 6 <043 (365) (365) (365)

tragende nichtraumabschlieRende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindestwanddicke t in mm flr die
Feuerwiderstandsklasse
Ausnutzungs
~faktor o F 30-A F 60-A F 90-A
(feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeitsklasse = 6 <0,44 (365) (365) (365)

tragende Pfeiler und nichtraumabschlielende Wandabschnitte, Lange < 1,0m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindest Mindestwandlange / in mm fiir die
Aus- V\'lgn‘;f‘ Feuerwiderstandsklasse
nutzungs- dicke F 30-A F 60-A F 90-A
faktor o in mm (feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestig-
keitsklasse > 6 <0,44 365 (490) (490) (490)
Brandwande (einseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestwanddicke t in mm
i
Druckfestigkeitsklasse = 6 <0,44 (365)

Ausfiihrung

(1) Fir die Ausfiihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist im Dunnbettverfahren ohne Stol3¢fugenvermoértelung auszufiihren.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2

(Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2026/1, s. www.dibt.de

Z257611.26
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(3) Bei der Ausfiihrung als Verbandsmauerwerk darf auf das Vermorteln der Langsfuge
verzichtet werden.

(4) Der Mauerwerksverband ist mit nur einer Langsfuge und aus ungeschnittenen Steinen
herzustellen.

(5) Die Verarbeitungsrichtlinie des Mortelherstellers ist zu beachten.
(6) Der Dinnbettmortel ist auf die Lagerflachen der vom Staub gereinigten Planhochlochziegel
entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 aufzutragen.

(7) Bei Ausfihrung mit dem Glasfilamentgewebes BASIS SK 34/68 tex soll die Schichtdicke
des Dunnbettmértels auf und unter dem Gewebe jeweils ca. 1 mm betragen. Der vollflachige
Auftrag des Mortels auf der Ober- und Unterseite sowie die Schichtdicke sind zu kontrollieren.

(8) Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemafR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI zu 8.1.5, zu stolden, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endglltige Lage zu

bringen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

EN 771-1:2011+A1:2015

EN 998-1:2016

EN 998-2:2016

DIN EN 1745:2020-10

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12

DIN EN 1996-1-2:2011-04

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

Z257611.26

Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel (in Deutsch-
land umgesetzt durch DIN EN 771-1: 2015)

Festlegungen flir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmortel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-1:2017-02)
Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermortel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017-02)

Mauerwerk und Mauerwerksprodukte - Verfahren zur
Bestimmung von warmeschutztechnischen Eigenschaften;
Deutsche Fassung EN 1745:2020

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine
Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1:  Allgemeine Regeln fur bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir
den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden flir unbewehrte
Mauerwerksbauten

1.17.11-28/26
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Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Gipsbinder und Gips-Trockenmortel - Teil 1:  Begriffe und
Anforderungen (in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13279-1:2008-11)

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fir
die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2017-02

Beglaubigt
Zander
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Alternative Stirnflachenausbildung unter Einhaltung der Mindeststegdicken mdglich.

MaiSe in mm Zle.gellange Lochreihenanzahl
in mm

Gesamtlochquerschnitt <56,0% 240 22

Summe der 300 28

Querstegdicken *s 2 110mm/m 365 34

Grifflécher Max. 2 Grifflécher < 11 cm? 425 40

Einzellochquerschnitt <4 cm? 490 46

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als POROTON Planhochlochziegel-T9/-
T10/-T11 "DR 34" - im Dinnbettverfahren

Form und Ausbildung
Planhochlochziegel 248 mm x 365mm x 249mm

Anlage 1

7257807.26
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P - Mauerziegel — Kategorie |
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel fiir tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk Alternativ

Lange 248 308

MaRe mm  Breite 240 300 | 365 | 425 | 490 |
Hohe 249
Lange -10/ +5 -10/ +8

Mittelwert K@SSe mm  Brete  -10/+5 | |-10/+8]-10/ +8 10/ +8-10/ +8]

Grenzabmale H_(_)he 10710

Lange 10 12
MaRspanne E'rffse mm  Breite 10 12 12 | 12 | 12 |

Hohe 1,0

Ebenheit der Lagerflachen mm <1,0

Planparallelitat der Lagerflachen mm <1,0

Form und Ausbildung siehe Anlage 1 Alternativ

igkei 1

D 2

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen Klasse NPD (S0)

Brandverhalten Klasse A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10

nach DIN EN 1745

et Pl

Je nach Herstellwerk? A B,F C D, E,H G A A

Rohdichteklasse 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,75

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m? 630 630 630 630 630 675 730

o | BT lE (T

(AbmalRklasse) 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 750

Netto-Trockenrohdichte (MW) kg/m* | <1500 | <1410 | <1390 | <1450 | <1550 | <1590 | < 1680

(Scherbenrohdichte)
Warmeleitfahigkeit nach Aodryunit, | W/
DIN EN 1745, Modell P52 o (mK) <0,089|<0,089 | <0,089 | 0,089 | <0,089 | <0,098 | 0,108

Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m? 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2625 | 2675
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max | kg/m? <680 | <680 | <680 | <680 | <680 | =730 | <780

Herstellwerke siehe Anlage 3
2 maximaler Einzelwert

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als POROTON Planhochlochziegel-T9/-
T10/-T11 "DR 34" - im Dinnbettverfahren

Anl 2
Produktbeschreibung des Planhochlochziegels niage

7257809.26 1.17.11-28/26
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Liste der Herstellwerke

A Wienerberger GmbH, Werk Malsch
An der B3, 69254 Malsch

B Wienerberger GmbH, Werk Zwickau
Blrgerschachtstr. 6a, 08056 Zwickau

C Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, Werk Isen
Lengdorfer Str. 4, 84424 |sen

D Schlagmann Poroton GmbH & Co.KG, Werk Rétz,
Ziegeleistr. 5, 92444 Roétz

E Wienerberger GmbH, Werk Eisenberg,
Jenaer StralRe 56, 07607 Eisenberg

F Schlagmann Poroton GmbH & Co.KG, Werk Ansbach,
Naglerstralie 40, 91522 Ansbach

G Wienerberger GmbH; Werk Steinheim
Heinrich-Spier-Stralle 11; 32839 Steinheim

H Schlagmann Poroton GmbH & Co.KG, Werk Zeilarn,

ZiegeleistralRe 2; 84367 Zeilarn

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als POROTON Planhochlochziegel-T9/-
T10/-T11 "DR 34" - im DUnnbettverfahren

Herstellwerke der Planziegel Anlage 3

7257809.26 1.17.11-28/26
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Abschnitt
Wesentliches Merkmal nach Wert/Kategorie/Klasse
EN 998-2
Bezeichnung Poroton-T-Diinnbettmértel Typ M IV
Herstellwerk Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
95359 Kasendorf
Druckfestigkeit 5.4.1 M 10
Verbundfestigkeit 54.2 20,30 N/mm?2*
max. Korngréf&e der 552 <1,0 mm
Gesteinskérnung
Verarbeitbarkeitszeit 5.21 24 h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min
. < 0,1 Masse-%
Chloridgehalt 522 bezogen auf die Trockenmasse des Mortels
Wasserdampf- _
durchlassigkeit 5.4.4 # = 5120
Trockenrohdichte des 545 =700 kg/m?
Festmortels o <900 kg/m?
Wa leitfahigkeit
armelettiahigrel 546 < 0,21 W/(m-K)
ﬂ10dry,mat
Brandverhalten 54.8 A1
* charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach
DIN 20000-412, Abschnitt 6, Tabelle 3

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als POROTON Planhochlochziegel-T9/-
T10/-T11 "DR 34" - im Dinnbettverfahren

Produktbeschreibung des Dinnbettmortels Anlage 4
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